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: = MONTERINGSANVISNINGAR FOR TIMBERWISE TRAGOLV
Vi vill gratulera er till ert fortréffliga beslut att inhandla Timberwise parkettgolv. Timberwise stavstragolv ar en miljévénlig
finsk hogkvalitetsprodukt. Véra stavstragolv och har klassificerats enligt de bésta byggnadsmaterialsklasserna for
utslépp och limfogar (M1, JAS F**** och JAS2), och de méter alla krav i EU-direktiven. Bindemedlet som anvénds i
vara produkter ar helt fritt fran formaldehyd, vilket innebar att aven inomhusluften i ditt hem kommer att blir béttre och
renare. | enlighet med principerna for héllbarhet, har Timberwise slutat anvanda tropiska tréslag och anvander endast
travaruprodukter fran certifierade skogar. Kvalitet, miljévanlighet och produktsakerhet ér viktigt for oss.

Allmén information om tragolv och deras egenskaper, samt de optimala anvéndningsférhéllandena och montering finns
tillgdnglig pa www.timberwise.fi/sv > Vanliga fragor

LAS IGENOM DE HAR INSTRUKTIONERNA NOGA FORE MONTERING AV PARKETTGOLV. ANSVAR
VID DEFEKTER AR INTE GILTIGT FOR TIMBERWISE-PRODUKTER SOM HAR MONTERATS ELLER
UNDERHALLITS PA ETT SATT SOM STRIDER MOT ANVISNINGARNA.

For att fa bésta monteringsresultat, var uppmarksam pa foljande:

1. UNDERGOLVETS JAMNHET OCH FUKTIGHET - UNDERGOLVET MASTE ALLTID KONTROLLERAS NOGGRANT FOR ATT
FORSAKRA ATT DET MOTER ALLA KRAVEN | DE HAR INSTRUKTIONERNA. TRAGOLVET SKA INTE ANVANDAS FOR ATT JAMNA UT
UNDERGOLVETS DEFEKTER. DITT GOLVS EGENSKAPER KAN PAVERKAS SIGNIFIKANT OM ETT DEFEKT UNDERGOLY ANVANDS.

2. GOLVETS UTSEENDE - DET BASTA OCH MEST BALANSERADE RESULTATET UPPNAS NAR BRADOR SOM AR GJORDA AV AKTA
TRA MONTERAS, SA ATT DEN NATURLIGA FARGVARIATIONEN OCH TRAETS EGENSKAPER VISAS PA DET AVSLUTADE GOLVET PA
ETT SATT SA ATT DEN ENSKILDA BRADAN AR ETT LAMPLIGT VAL FOR DEN NASTA BRADAN.

3. ANSVAR VID DEFEKTER - HA | ATANKE ATT NAR GOLVBRADOR HAR MONTERATS, HAR DU GODKANT DEM. MONTERA INTE
NAGRA BRADOR PA EN PLATS DAR DE INTE AR EN SOMLOS DEL AV HELHETEN. SADANA BRADOR KAN ANVANDAS PA ANNAN
PLATS PA GOLVET ELLER SA KAN DEN OLAMPLIGA DELEN SKARAS AV OCH DEN KVARVARANDE DELEN ANVANDAS ANTINGEN
SOM DEN FORSTA ELLER SISTA BRADAN | RADEN.

4. EXPANSIONSFOGAR - FOLJ NOGA INSTRUKTIONERNA SOM GES FOR EXPANSIONSFOGAR NEDAN. GOLVSTORLEK,
MONTERINGSRIKTNING, PLACERING AV INVENTARIER OCH LAMPLIGA GOLVLISTER - ALLA AR VIKTIGA NAR DU PLANERAR FOR
DITT DROMGOLV.

5. KORREKT UNDERHALL OCH ANVANDNING OKAR GOLVETS LIVSLANGD - LAS DARFOR IGENOM INSTRUKTIONERNA
GALLANDE UNDERHALL OCH TACKANDE AV GOLVET, SAMT IMPLEMENTERING AV UNDERGOLVSVARME. DITT TRAGOLV KOMMER
ATT HALLA LANGE OCH FORTSATTA VARA VACKERT OM DU FOLJER INSTRUKTIONERNA.

OBS! GOLVET SKA INTE TACKAS LANGRE AN EN VECKA. LANGRE PERIODER AN SA, KAN UTSATTA GOLVET FOR FARGANDRINGAR,
SPECIELLT GALLANDE LJUSA FARGTONER. ALL TEJP SOM ANVANDS FOR ATT SKYDDA GOLVET FAR INTE FASTAS PA TRAGOLVET.
BORTTAGNING AV TEJPEN KAN NAMLIGEN SKADA YTBEHANDLINGEN. GOLVARME ELLER -KYLNING MASTE STANGAS AV NAR
GOLVET ARTACKT.

FORE MONTERINGEN

Kvalitetskontroll och ansvar vid defekter

Fére du borjar monteringen, kontrollera bradorna i bra ljus eller i dagsljus for méjliga synliga defekter. Kontrollera listernas férg och struktur.
Sorteringsegenskaper, sasom kvistar, naturliga aderménster och fargvariationer ar inte defekter. For att jgmnt distribuera bradorna som innehaller
adermdnster och fargvariationer, rekommenderar vi att man valjer bradorna som ska monteras samtidigt frén olika férpackningar. Eventuella

defekta brador ska inte anvéndas eller monteras pa andra ldmpliga platser, sasom i slutet eller i bérjan av rader. Varje monterad golvbrada anses

ha blivit godkand av golviaggaren och/eller dgaren. Tillverkaren tar inte emot négra klagomal efter slutférd montering. Agaren ar ansvarig fér

att kontrollera om det finns fukt eller nivaskillnader i undergolvet samt att sékerstalla att alla krav for monteringsforhallanden som anges nedan

i monteringsanvisningarna uppfylls innan golvet monteras. Ansvar vid defekter géller endast for de Timberwise-golv som har monterats och
underhallits i enlighet med anvisningarna.

Val av tidpunkt och planering for monteringen

Trégolvet ska monteras nér allt dvrigt konstruktionsarbete &r klart. Dessutom maste du se till att fuktiga material, (t.ex beldggningsmassa), har torkat
tillréckligt och att forhallandena i rummet &r optimala for att montera parkettgolvet (relativ luftfuktighet 35-60 % och temperatur +18-24 °C)
Kontrollera fuktighet i undergolvet, fére montering av parkettgolv.

Da tragolv expanderar och krymper mindre péa léngden &n i lateral riktning, rekommenderar vi att golvet monteras parallellt till rummets
léngsta vdgg. | langa och tranga utrymmen, ska montering alltid utféras i léngsgaende riktning. Om monteringen likval méste utforas i tvarstélld
riktning, méste golvet limmas fast pa underlaggsmaterialet. | allménhet ar det rekommendabelt att montera trégolv i ljusets riktning. Om undergolvet
ar ett dldre bradgolv, ska tragolvets brador monteras tvérstallt i enlighet med det. Nar golv som ar utrustade med WiseLoc system monteras, ar det
enklast att borja monteringen vid den véagg som har stérst antal dérroppningar. Om nagon bortre vagg har dorrar, borja monteringen av golvet vid
en sadan vagg. Bérja vid hornet och montera bradorna fran vénster till hoger.

Expansionsfogar

For att mojliggdra golvets expansion eller krympning pé grund av fluktuationer i luftfuktighet, maste tragolvet separeras fran alla fasta
strukturella element med en ungefar 10 mm bred expansionsfog. Expansionsfogar ska dven anvandas nér tragolvet monteras med lim.
Fésta strukturella element inkluderar omgivande och separerande vaggar, saval som varmerdr. Expansionsfogar ska dven lamnas under dérrkarmar
och runt andra hinder, sasom pelare, trappor, koksdar, eldstéder, kakelgolv och trosklar. Stora lopande golvytor (max 10 m langt och 6 m brett)
kraver dven storre expansionsfogar. | rum som &r dver 6 meter breda, maste expansionsfogar 6kas med 1,5 mm per meter som Gverstiger 6 m.
Den maximala storleken pa I6pande tragolvyta ar, utan expansionsfogen, 8 m i lateral och 10 m i longitud i brédans riktning. Expansionsfogarna ska
tackas med lampliga golvlister. OBS! Golvlisterna ska alltid véljas i enlighet med bredden pa expansionsfogen, inte tvértom.

Dessutom maste foljande problem gallande expansionsfogar aven tas med i berakningen vid monteringen:

«Trappor ska monteras pa undergolvet sa att tragolvet ar utrustat med 10 mm expansionsfogar runt fastpunkten. Alla barande strukturer i
trappor (t.ex. vangstycken eller récken) far aldrig monteras direkt pa parkettgolvet!

+Fast inredning eller barande strukturer sdsom skiljevaggar far aldrig monteras direkt pa parkettgolvet! Detta laser fast golvet sa
att det inte kan krympa och expandera fritt. Av denna anledning méste all fast inredning (t.ex. koksoar och skap) fastas innan parkettgolvet
monteras. Om man vill montera trégolvet under fasten, maste avdelningen som &r tackt med mobler separeras fran resten av golvet med en
expansionsfog. Alternativt, hal med en diameter som &r 20 mm storre an moblernas diameter kan borras fast pa platserna dar mébler ska
placeras, dérmed kommer méblernas vikt att hamna pa undergolvet istallet for trégolvet.

+Kantremsor maste monteras permanent pad den nérliggande golvytan, aldrig pé tragolvet. Tackremsor maste monteras permanent pa
undergolvet. Om kant- eller téckremsor som monteras mellan golvytorna eller tvd olika rum &r fasta till bada ytorna, & ytorna lasta pa sin
plats och pa sa vis forhindras naturlig expansion och krympning av trégolv. | dessa fall, upphor det produktrelaterade ansvaret for defekter.
T-lister ska ocksa alltid fastas pa undergolvet, inte tragolvet, med bindemedel eller skruvar.

«Trosklar ska alltid fastas pa ett satt som inte forhindrar tragolvets naturliga expansion och krympning. Till exempel, golvlister, racken
och trosklar ska inte skruvas fast i tragolvet sa att de laser golvet pé plats. Trégolvets naturliga expansion och krympning maste dven tillatas
nér golv monteras under dorrkarmar.

+Om det finns skdp med skjutdorrar, maste expansionsfogen vara under skenan (ca. 10 mm) och skenan méste vara fast i trégolvet med
korta skruvar (12 mm) pa skapsidan.
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+Montera trdgolv sd att varje rum har en separat golvyta. Varje separat golvyta ska utrustas med en expansionsfog i dorrdppningen, vid
vilken en troskel eller en troskellist ska monteras. Forsok att montera golvet i form av en fyrkant eller rektangel. | situationer med rum som har
ovanliga former (t.ex L-, T och U-formade rum), var uppmérksam och se till att de maximala dimensioner inte dverskrids och att tillrackligt
maénga expansionsfogar har tillhandahallits. Om man vill skapa en kontinuerlig golvyta i ett rum med ovanliga former eller kombinera golven i
flera rum pa en kontinuerlig golvyta, rekommenderar vi att hela rummets yta ska limmas fast till underlagget.

+Inga utsprang eller objekt som forhindrar golvets expansion eller krympning far lémnas kvar pa golvet. Expansionsfogar far inte fyllas med
t.ex kablar.

Undergolv och fuktbarrirer

Undergolvet maste vara jamnt. Om produkten &r utrustad med WiseLoc system, &r den tillitna avvikelsen £2 mm/2 meter. Om produkten &r

utrustad med traditionell spont och not ar den tillitna avvikelsen lite storre. Kontrollera jgmnheten genom att placera sponten pa en bréda

mot undergolvet och méta avstdndet mellan undergolvet och brédan. Nivéskillnader som dverskrider den godkénda grénsen for nivaavvikelser maste

jamnas ut med hjélp av slipning eller lamplig belaggningsmassa. Undergolvet méste vara stabilt, fast, stadigt, rakt, torrt och rent. Observera

att dven sma skrépartiklar kan géra golvet ojamnt, vilket sliter pa golvet.

Alla heltdckningsmattor och andra liknande mjuka ytmaterial méste tas bort. Underlaggsmaterialet méste vara sa fast som majligt. Laimpliga

undergolvsmaterial inkluderar plywood, spanskivor, betong, kakel, marmor, linoleum, PVC och hért tré. Observera att ett underldggsmaterial

med fuktbarridr eller liknande alltid maste monteras pa ett undergolv av betong (tex. 02 mm tjock PE-plast med 20 cm Sverlappande

eller tejpade skarvar).

Undergolvets fukthalt maste métas fére montering. Vi rekommenderar att du later en yrkesperson méta betonggolvets fukthalt. Sakerstall att

hela undergolvytan &r torr (dven under allt lagrat byggnadsmaterial). En DIY metod for att méta undergolvets fuktighet &r att tacka det med en

1m? bit PE-plastfolie (som tejpas tatt i kanterna) under 24 timmar. Om fukt skapas i undergolvets yta under plastfolien ar undergolvet for vtt och

monteringsarbetet ska inte paborjas. Den exakta fuktighetsgraden i undergolvet kan avgéras med hjélp av en lémplig fuktighetsmétare. Om den

relativa fuktigheten i undergolvet &r 85 % Rh eller Gver, borja inte monteringen!

Golvvdrme

Timberwise-golv kan utan fara monteras ovanpa ett golvvarmesystem. Lérktra rekommenderas inte tillsammans med golvvarme, savida inte en

konstant relativ luftfuktighet pa 35-60 % kan garanteras. Vid torrare forhallanden, kan sprickor uppsta i lérktra. Golvvérmen ska fordelas jamnt dver

hela golvet. Innan golvet monteras méste undergolvet torka i cirka tva (2) veckor. F6lj anvisningarna nedan:

+Hoj temperaturen dagligen med ca +5 °C, tills den utgédende varmen ligger pa ungefér 50 % av den maximala effekten. Detta ska éven goras
under sommaren.

« Darefter hojer du golvvarmen till maximal temperatur under tre dagar.

«Sank vdrmen sd att undergolvets yttemperatur sjunker till +18°C. Se till att tillrdcklig ventilation tillhandahalls under uppvarmnings- och
nedkylningsfaserna.

+Montera golvet enligt anvisningarna.

+Oka temperaturen gradvist under en period p& 5 dagar, och sikerstill att parkettgolvets yttemperatur aldrig dverstiger +27°C. Tack inte
Gver golvet vid det hér laget, inte ens delvis. Relativ fuktighet maste vara mellan 35-60%. Den rekommenderade rumstemperaturen &r +18-
24 °C. Omstandigheter som skiljer sig at fran detta kan leda till att golvet expanderar eller krymper i hog grad. Tillverkaren, forséljaren och
golvldggaren kan inte hallas ansvariga for denna typ av forandringar.

Féljande maste beaktas nar golvet monteras ovanpa ett golvvarmesystem:

+ Golvets yttemperatur far inte Gverstiga +27°C. Observera att vanliga mattor 6kar golvets yttemperatur med ungefar +2°C.

+ Golvtemperaturen far inte variera med mer én 2 °C (géller dven nattelektricitet).

+ Oavsett undergolvets material, maste en fuktbarriar anvéndas med golvvarme i anslutning till 1sningar for grundgolvet.

« Anvand en expansionsfog for att separera golvytor som inte ar utrustade med golvvérme ifrén ytor som &r det.

+ Vi rekommenderar att ett mellanrum pa atminstone 30 mm lamnas mellan golvvarmens kablar och rér och underlagsmaterial fr Timberwise
trégolv.
« Vid tragolvstrukturer, innehaller det har mellanrummet luft.
+ Vid betonggolvstrukturer, innehaller det hér mellanrummet ett lager av beldggningsmassa.

+Om undergolvets varmekablar eller -ror monteras narmare parkettgolvets underlaggsmaterial @n 30 mm, far golvets yttemperatur inte
overstiga +25 °C.

Nedkylning av undergolv

Timberwise golv kan &ven monteras pd ett undergolvs nedkylningssystem, men i sa fall &r det rekommendabelt att tragolvet limmas fast langs med

spont och not oavsett typ av spont och not.

Forberedelser

Forvara tragolvbradorna i odppnade forpackningar (férvaringsplatsen méste vara torr, den relativa fuktigheten maste vara 35-60% och

inomhustemperaturen maste vara +18-24°C). Golvmaterialet maste lagras fére montering under 2-3 dagar i forhallanden som paminner om

forhdllandena (relativ fuktighet och temperatur) i rummet som de ska monteras i. Paketen ska staplas pa en platt yta pa ett vis sa att luft kan

cirkulera fritt mellan paketen. Paketen ska héllas p& avsténd ifrén virmekillor (sasom element eller direkt solljus). Oppna inte paketen forrén du bérjar

monteringen, och 6ppna endast de paket som ska anvédndas under dagen.

Se till att underlaggsmaterialen (fuktbarriér och ljudisolering) och verktygen som behdvs ar redo att anvandas. Kontrollera alltid med din leverantor

om fuktbarridren och ljudisoleringsmaterialen &r lémpliga att anvandas tillsammans med Timberwise-parkettgolvet.

«Underldggsmaterialet far inte vara for tjockt (< 3.0 mm) eller for flexibelt. Kompressionen fér inte dverskrida 25 % av materialets tjocklek med
en last pa 2,4 ton/m2 (DIN53577).

+Nodvéndiga material: mattband, markeringspenna, anslagsvinkel, kilar fér expansionsfogar, cirkel- eller timmersdg, tving, slagkloss, stdmjarn,
hammare, kniv och trélim (PVA-lim).

Berdkna férst hur manga golvbrédor som behdvs. Mat rummets totala bredd med méttbandet. Dela darefter det med bredden av en golvbréda for

att avgéra hur manga hela rader av golvbrador som ska ldggas i rummet. Forsakra att den sista raden av golvbréder ar tillréckligt bred (se avsnitt

‘Andra golvbradan, forsta raden’). GIom inte att inkludera en expansionsfog. Anvand brador fran olika forpackningar under monteringen for att

skapa ett golv som Gverensstammer med sorteringen.

WiseLoc
MONTERING AV PRODUKTER MED -Sz_.e—-

EASY FLOORING

LASSPONT

Sla aldrig pa andspont och -not, nar ett golv som ar utrustat med WiseLoc systemet monteras. Tryck istéllet ihop sponten och noten. Om du slar
pa dem kan de ga sénder. Om sponten och noten skadas under installationen s& maste den berdrda golvbrédan bytas ut.

WiseLoc-golv kan antingen monteras med en komplementar brada (bild 1) eller genom att installationen pabdrjas mot véggen (bild 2). Kom ihag
att sdkerstalla att tréplankorna placeras korrekt, att golvytan &r jamn och att inga steg eller nivaskillnader finns kvar mellan fogarna, under hela
monteringsprocessen.

Montering direkt mot véggen

Montera den forsta raden med golvbrédor ungefér 10 mm fran den bortre véggen. Borja i hornet och montera golvbrédorna fran vénster till hoger
sa att fogens ldnga nedre spont pekar mot rummets mitt. Placera installationskilar mellan den bortre vaggen och golvbradan och skjut bradan mot
vaggen. Dérefter, (ndr tre rader har monterats) kan du placera installationskilar mellan langsidan och parkettgolvet med en expansionsfog pa ungefar
10 mm (bild 10). Obs! Om véggen inte &r rak ska du markera véggens form pa den férsta raden golvbrédor i enlighet med figur 11/12.

Andra golvbrédan, forsta raden

Placera anden av den andra golvbradan tétt mot dndan av den forsta golvbrédan och i en ungefér 45° vinkel i ldngsgaende riktning (bild 3). Tryck
ner golvbrédan i en enda rorelse (bild 4). Fér produkter dver 230 mm breda rekommenderar vi limning av @ndstolpen. Mét ut den nédvéndiga
langden frén véggen till slutet av varje rad och se till att en tillrdckligt stor rorelsefog inkluderas (ca 10 mm) (bild 5). Tips: du kan @ven vanda den
sista golvbradan pa ett sadanujt sétt att lasanden pekar mot véaggen (kom ihdg att placera en installationskil mellan brédan och vaggen) och markera
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golvbradans léngd.
Kapa golvbrédan till den markerade langden med en cirkel-/timmersag (bild 6), vénd brédan rétt vag (med den kapade sidan mot vdggen) och
fést den pa plats.

Borja med den andra raden

Bérja den andra raden med en kapad golvbrada (bild 7). Placera en installationskil mellan vaggen och golvbradan. Observera att avstandet
mellan placerade andskarvar i de parallellt I6pande bradraderna enligt traditionella visuella rekommendationen bér vara minst 2 x
brédans bredd (t.ex. 2 x 185mm=370mm) (bild 8). OBS! Tekniskt sett s klarar produkten dock &ven ett mindre avstand sasom 200-300mm.

Andra golvbrddan, andra raden

Placera den andra golvbrédan tatt mot &nden av den férsta golvbréddan i en ungeférlig 45° vinkel i langsgéende riktning. Tryck gradvist ner
golvbrédans langsidas spont och not. Starta att pressa fran den hdogra anden (INTE fran éndspont och -not som ska foras samman). Nér golvbrédan
néstan ar pa plats och trycker l&tt mot sidspont och-not i féregaende rad, tryck dndspont och-not helt pa plats (bild 9). Vid behov en létt knackning
pé brédans langsida.

Avstandet mellan vdggen och golvbrédan kan justeras ndr de forsta tre raderna har installerats (bild 10). Placera kilar mellan golvbréadorna och
vaggen. Kontrollera dven att vaggen ér rak. Nu méter du rummets hela bredd och kontrollerar om den forsta raden méste géras smalare for att gora
linjen mot véggen rakare (den férsta och sista raden bor inte vara smalare &n 50 mm): Mét rummets totala bredd med méttbandet. Dela dérefter
det med bredden av en golvbréda for att avgéra hur manga hela rader av golvbrador som ska laggas i rummet. Smalna &ven av den forsta raden
golvbrador, om det visar sig att den sista raden golvbrador ar smalare &n 50 mm.

Om vaggen inte &r rak ska du saga den forsta raden golvbrador for att folja vaggens kontur. Du kan rita upp vaggens form pé den forsta raden
golvbrédor antingen genom att mata avstandet fran vaggen med jamna mellanrum (bild 11) eller genom att anvénda en bit av en bréda med ett
borrat hal for en markeringspenna. Placera ena anden av bradbiten mot védggen och anvéand den som végledning nér du drar strecket (bild 12).

Sedan plockar du loss bradorna i den forsta raden fran varandra genom att trycka ltt pa fogen med en hand, samtidigt som du lyfter bradans
langsida och drar den uppat med den andra handen (bild 13). Saga golvbradorna med en cirkel-, hand- eller sticksag ldngs med strecket du ritade,
53 att de foljer vaggens form. Montera fast golvbradorna pa sin plats igen (bild 14).

Om golvbréadorna maste smalnas av kommer fiédringen i WiseLoc-dndsponten och -noten inte ldngre att ldsa ihop fogen, vilket innebar att de méste
limmas ihop. Applicera forst lim p& dverdelen av sponten och noten och pressa dem mot andsponten och -noten pé den féregéende golvbrédan.
Placera sedan en vikt pa andfogen for att se till att limmet faster ordentligt (bild 15).

Sista raden (och eventuellt den forsta raden):

Den sista raden maste ha en bredd pa minst 50 mm! Om den sista bradan &r mindre &n 50 mm bred, maste den limmas fast langs med hela dess
spont och not. Kom ocksa ihdg att ta med rérelsefogen i berékningen (ca 10 mm). Anvénd ett mattband fér att avgdra korrekt distans till viggen
(bild 16). Markera saglinjen pa foljande sétt: Placera golvbradan som ska smalnas av ovanpa den senaste raden brédor som har installerats. Ta
en ungefar 30 cm lang spillbit och Klipp av noten fran delen. Placera spillbiten ovanpa golvbradan som ska smalnas av, sa att brédans spont pekar
mot vdggen. Rita saglinjen langst med spillbitens kant (bild 17) och saga golvbrédan pa den sida av linjen som ar mot rummet. Sétt den sagade
golvbrédan pa dess plats (enligt bild 14). Utfér samma steg fér nésta golvbréda. Installera golvlisterna. Golvlisterna ska fastas i véggen, inte i golvet.
Trosklar, rampprofiler eller troskellist ska anvandas vid dorréppningar.

OBS! Kontrollera under installationens gang att spont och not forreglar pa rétt sitt och att det inte finns nagra hojdskillnader for att
garantera basta méjliga resultat. Det forsakrar att det nya golvet blir jamnt och funktionellt.

Korridorer

I smala korridorer, undvik att installera i tvérgaende installationsriktning, men om det &r nddvéndigt, avlasta bradans «spanning» genom att sdga flera
tvarsnitt i 45° vinkel i bradans bottenlamell (ca 6 mm djup sagning och med ca 300-400 mm avstand). | en produkt med plywoodkonstruktion gérs
tvérsnitten i 90 graders vinkel till ett djup av ca 6-7 mm och med 150 mm avstand. Minst var tredje bradrad bér installeras sé att brédorna forléngs.

Rér och dorrdppningar

Borra hdl i golvbradorna for rérdragningar till element, om detta & nddvéndigt. Halens diameter maste vara dtminstone 20 mm storre &n rérens
diameter. Markera punkterna dér réren ska ga igenom golvbradan, borra lampliga hal for roren och dela golvbréadan genom att saga den i hélens
center (figur 18). Nér golvbradan &r pa plats placerar du den avsagade delen pé andra sidan av réren (figur 19) och tépper igen hélen med enkla
eller dubbla rérfoder. WiseLoc golvbrador kan monteras i alla riktningar, om sa kravs. Detta underlattar montering vid t.ex dérréppningar. WiseLoc
systemet glider i langsgéende riktning, vilket underléttar monteringen pa svéra platser dar golvbrador maste tryckas pa plats.

Vid montering under en dorroppning, placera golvbradan sa néra dorrkarmen som mgjligt och sla létt pa brédan med en hammare sa att den glider
pa plats. (Obs! Téck ver andsponten och -noten om du anvander en hammare.) Om du méste saga i dorrkarmen &r det enklast att faststalla ratt
héjd med hjélp av en golvbréda. Glom inte att inkludera en rorelsefog.

G4 vidare pa foljande sétt om du inte kan skjuta golvbrédan pa plats under t.ex en dorrkarm eller ett element som monterats nara golvet:

1. Klipp av tillréckligt stor del av sponten och noten (bild 20).

2. Limma (bild 21) och knacka golvbrédan pa dess plats.

BORTTAGNING

Alternativ 1:

Borttagning Ta bort hela raden med golvbréador genom att pressa forsiktigt med knytnéven precis bakom fogen. Lyft endast radens langsida (bild
22). Separera bridorna genom att dra dem i olika riktningar (bild 23). LYFT INTE BRADORNA ELLER BOJ ANDPUNKTSFOGEN eftersom det
kan leda till att sponten och noten gar sonder!

Alternativ 2:

Separera bradorna genom att lyfta dem forsiktigt (bild 24).

MONTERING AV PRODUKTER UTRUSTADE MED EN TRADITIONELL SPONT
OCH FOG

Oppna 3-4 paket pd samma gang s att du kan installera golvbradorna i nskad ordning. Varje golvbréda ar unik.

Placera noten pa de forsta golvbradorna mot vaggen och satt ihop bradora i den forsta raden genom att endast limma dem pé deras andspont
och dndnot. Skapa en ungefar 10 mm expansionsfog langs med vdggen i brddans léngsgaende riktning.

Om véggen ar rak kan du placera kilar mellan vaggen och golvbrédsraden nér du har monterat tre rader med golvbrador (bild 2). Om véggen inte &r
rak (t.ex gamla byggnader) skapa formen for den forsta raden av golvbrador s att monteringen kan géras langs med den 6nskade linjen. Applicera
en tillrédcklig méngd PVAC-lim pa kanten av noten som ér bredvid ytan (bild 3) och pressa samman golvbradorna. Alla sid- och éndfogar maste
pressas tatt samman. Om det kommer lim pé bradans yta, torka genast av med en fuktig trasa.

Anvand dragjamet nar limmet fortfarande inte har torkat, for att sékra att den sista golvbrédan i raden (andfog) ar ordentligt pa plats (bild 4). Borja
alltid en ny rad golvbrador med den sagade brédan som blev 6ver fran den foregdende raden. Detta minskar spillméngden under monteringen.
Installera golvbradorna sé att fogar pa nérliggande golvbrador verlappas med minst 50 cm. Satt ihop golvbréadorna genom att sl dem ordentligt pa
bradans spontsida med hjélp av en slagkloss. Borja fran brédans fria dnde och fortsétt mot dndfogen. Detta forhindrar att glipor vid golvbrédornas
andar uppstar (bild 5). Var forsiktig sa att du inte skadar golvbrédans yta med slagklossen.

Lt limmet pa de forsta tre raderna torka under ungefar 2 timmar for att skapa ett bra utgangslage for de nastkommande raderna (bild 6). Dérefter
kan du montera resten av golvbradorna. Saga den sista raden med golvbrador till en lémplig bredd (bild 7). Tank pa att avstandet till vaggen maste
vara ungefdr 10 mm. Anvand ett dragjdrn for att se till att golvbradorna ar ordentligt pé plats (figur 8). Lat limmet torka i tolv timmar (bild 9) innan
du tar bort kilarna (inte senare &n 24 timmar efter monteringen), och sétt golvlisterna pa plats.

Ror

Om rér har monterats framfor vaggen maéste ett hal borras i den berorda golvbradan. Halets diameter maste vara 20 mm storre &n rérets diameter,
53 att det finns tillrackligt med plats fér expansion och krympning av golvet. Markera forst punkterna dér roret ska passera genom golvbradan. Borra
sedan hal for roren pa lampliga stallen och sédga loss bitarna for hélet (bild 10). Satt fast bitarna igen nar golvbrédan ar pa plats.

Dérroppningar och dérrkarmar
Saga dorrkarmen kortare sa att golvbradan passar under den (bild 11). Glom inte att inkludera en rérelsefog.
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Korridorer

Undvik att montera golvbrédor i tvérstélld riktning i tranga korridorer, om méjligt. Om sadan montering inte kan undvikas, minska ‘spanningen’ hos
golvbradan genom att sdga genom brédans nedre lager i en 45° vinkel (men inte djupare an 6 mm) Minst var tredje rad med golvbrador ska laggas med
forldngda brador. | en produkt med plywoodkonstruktion gors tvérsnitten i 90 graders vinkel till ett djup av ca 6-7 mm och med 150 mm avstand. Minst
var tredje bradrad bor installeras sé att bradorna forléngs.

Golvlister
Satt golvlisterna pa plats s att de técker expansionsfogarna. Golvlisterna ska endast féstas i vaggen, inte i golvet.

GRATULERAR! NU HAR DU LYCKATS ATT MONTERA ETT FANTASTISKT TIMBERWISE TRAGOLV GENOM ATT FOLIA
INSTRUKTIONERNA. FOR ATT BIBEHALLA DET VARDEFULLA TRAGOLVET VACKERT UNDER MANGA AR TILL, VARDA
DET | ENLIGHET MED FOLJANDE VIKTIGA INSTRUKTIONER.

EFTER MONTERINGEN

Skydda golvet

Om konstruktionsarbete kommer att utféras eller om andra ytor ska avslutas i rummet efter montering av golvet, maste golvet forst dammsugas rent
fran skrapartiklar och sedan skyddas med ett permeabelt material (t.ex kartong). Om wellpapp anvénds ska den slta sidan placeras mot tragolvet!
Vid mdblering av ett rum skyddar inte alltid kartong trégolvet tillréckligt. Fére du flyttar ndgra tunga mobler maste tragolvet skyddas med t.ex en mjuk
matta. Se till att mattans material inte flédckar eller férgar av sig pa golvet innan mébeln flyttas. Om tragolvet har monterats pa ett golvvarmesystem
och skyddas med t.ex en bit kartong far golvets yttemperatur inte verskrida +18 °C. All tejp som anvands for att skydda SKA INTE fastas pa
trégolvet. Borttagning av tejp kan skada ytbehandlingen. OBS! Golvet ska inte téckas under mer &n en vecka. Langre perioder &n sa, kan utsatta
golvet 6r férgandringar, speciellt géllande ljusa toner. Golvarme eller -kylning maste sténgas av nar golvet &r tackt.

Idealiska férhallanden for trégolv

For att det nymonterade tragolvet ska forbli i gott skick ska rummets relativa luftfuktighet ligga pa 35-60 % och temperaturen pa +18-24 °C. Efter
montering maste rummets temperatur och relativa luftfuktighet matas med lampliga och korrekta métare. Under uppvarmningssésong, maste
luftfuktigheten regleras med t.ex en luftfuktare. Under sommaren méste bra ventilering tillhandahallas. Om rummets relativa luftfuktighet sjunker
under den lampliga nivan kan sma sprickor uppsta i golvet, till foljd av traets naturliga egenskaper, och om luften ar mycket torr kan vissa golvbrador
bli konkava (eller konvexa, om luften ar for fuktig). Om Iuftfuktigheten sjunker under 30 % (RH), méste rummets luftfuktighet 6kas med hjalp av
tex luftfuktare. Om de optimala forhéllandena for tragolv inte kan uppratthallas och luftfuktigheten ar for hog eller Iag, kan golvet bli knarrigt
eller permanent missformat. Vi rekommenderar att temperaturen och inomhusluftens relativa luftfuktigheten halls under uppsikt med en digital
kombinationsmétare aret runt. Solens ultravioletta strélar (UV) andrar och férdjupar tréets naturliga nyans. Om golvet exponeras ojamnt for solljus
kan detta orsaka mérken pa golvet. Dérfor rekommenderar vi att man byter plats pa mattor och mébler med jémna mellanrum, sa att hela trégolvet
exponeras till solljus lika mycket. Fysiska mérken kan ocksa uppsté pa golvet, till exempel, om den ojamna basen pa en mobel stér pd samma
stalle under en léngre tid.

Rengéring och underhall

Timberwise trégolven ér enkla att underhalla nér man féljer instruktionerna:
Rengdr regelbundet golvet for 1osa partiklar och smuts med en dammsugare.

. Torka vid behov av golvet med en fuktad (inte vat) mopp. Vi rekommenderar att man anvénder rengoringsmedel som innehaller
vegetabilisk eller kokosnotsolja eller mild tval (pH 5.5-6.0) som ar lamplig for trégolv.
Undvik 6verdriven méngd av eller Gverdrivet starka rengéringsmedel. Starka rengdringsmedel kan l6sa upp den skyddande vax- eller
lackytan som skyddar trégolvet.
Allt dverblivet vatten maste torkas av direkt.

. Ta direkt bort alla flédckar fran tragolvet med en behandling och rengéringsvaxolja som ér lamplig for trégolv (om ytan ar vaxoljad).
Fast filttassar pa undersidan av mobler. Om du maste flytta mobler, skydda tragolvets yta. En del hushallsartiklar och mobeldelar har
hjul som &r véldigt sma i jamforelse med deras massa, den har typen utav hjul kan skada golvet. | sa fall &r det inte tillréckligt med en
bit kartong for att skydda trégolvets yta, utan golvet méste skyddas med nagot tjockare.

+ Alla oljevaxade barrtragolv maste behandlingswaxas direkt efter installation.

+Vid behov fas tillaggsinfo fran var tekniska support pé: +358276364220
Nér oljevaxade produkter monteras i offentliga utrymmen, rekommenderar vi att golvet behandlingswaxas direkt efter montering. Félj
instruktionerna pa forpackningen gallande anvandning och dosering. Nar behandlingswaxan har torkat kan golvet poleras létt med en
maskin som &r utrustad med en sa kallad vit skiva.

+Skotselvax viljs efter golvets farg. Vita golv ar behandlade med Osmo Colors tonade vardvax (nr 3087) och mérka och férglosa golv
med férglost vardvax (nr 3029), enligt produktens bruksanvisning. Bérja behandlingen med att tvétta golvet noggrant med Osmo Colors
oljetval eller liknande neutralt tvattmedel. Nér ytan &r ren och torr, sprid vaxet tunt, 1 liter tacker minst 50 m2 yta. Applicera vaxet med en
naturlig borste eller luddfti trasa. Avsluta vaxningen omedelbart genom att gnugga med en golvvardsmaskin med en vit skiva. NOTERA!
Om behandlingen gors med halkskyddsprodukter, avsluta inte appliceringen med en golvvardsmaskin. Lat torka enligt instruktionerna eller
i minst 12 timmar.

Mer detaljerade instruktioner gallande underhéll och reparation finns pa www.timberwise.fi/sv
Nedladdningsbara monteringsinstruktioner finns tillgangliga pa www.timberwise.fi/sv/wiseloc-monteringsanvisningar
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